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[ RISULTATI SPERIMENTALI |

L'analisi & stata condotta mediante estrazione in acqua distillata di una aliquota di

malta macinata ed essiccata .
Il volume di acqua utilizzato per I'estrazione é stato pari a 5 volte il peso del campione .

Sull'estratto acquoso sono stati determinati | seguenti parametri :

parametro esaminato unita di misura valore medio
solfati alcalini % come SO5 su malta secca 0,14
Solfati totali % come SO3 su malta secca 0,15
Carbonato di calcio % come CaCO; su malta secca 0,53
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